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2.2.3 Procedimiento 

Se ha dispuesto de 50 Kg. de carbón de las 4 

minas señaladas que se pasaron por una zaran 

da de Plancha de fierro con huecos de 3/8" -

para acercar a la glanulometría de las reco

mendaciones. Antes se intentó compactar con 

la prensa el carbón virgen procedente de las 

minas y a excepción de las muestras de la Mi 

na Gaby y San Vicente las otras no compactan 

dándonos una idea de adecuar mejor los gra -

nos de carbón. 

Las muestras que pasaron malla 6'conjuntame� 

te con los carbones de más de 3/8" de tamaño 

triturado en molino de martillos con malla 6

se hizo el cuarteo correspondiente. Ver 

Anexo 10. 

Utilizando cribas independientes con mallas 

6, 20 y 60 se lograron proporciones en peso 

como sigue 


































































































































































































































